
Tri
Sélectionner Nature Rustique

40 % 60 % 10 % 45 % 45 % 100 %
Critère de tri

Fissure non autorisé Non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé
Largeur de seulement 10 mm x 1 

500 mm : petites fissures 
autorisées, 3 à 4 au maximum par 

pièce.
Trou de ver non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé

Résine non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé
Expiration non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé

Variation de couleur Seule une couleur uniforme est autorisée Légères variations de couleur, pas de décoloration
Légères variations de 

couleur,
pas de décoloration

Écarts de couleur autorisés, au 
moins 80 % de

couleur uniforme

Légères variations de couleur, 
pas de décoloration

Variations de couleur autorisées. 
Couleur identique sur au moins 20 
%

Bois de cœur non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé 10 % max. max. 25 %

aubier non autorisé Changement naturel de couleur, grossissement 
x5 de la zone visible

Changement de 
couleur naturel,

agrandissement par 5 de 
la zone visible

Changement naturel de 
couleur, surface de la zone 

visible multipliée par 15

Changement de couleur 
naturel, autoriser 20 % de la 

surface de la zone visible

Changement naturel de couleur, 
autoriser 25 % de la surface du 

champ de vision

Oxydation non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé non autorisé

branche vivante
4 mm maximum autorisés (quel que soit le 

diamètre)
8 mm maximum autorisés (quel que soit le 

diamètre)

8 mm maximum 
autorisés

(quel que soit le 
diamètre)

50 mm maximum autorisés
(quel que soit le 

diamètre)

80 mm maximum autorisé
(quel que soit le diamètre)

100 mm maximum autorisé
(quel que soit le diamètre)

Branches

branche morte non autorisé 10 mm maximum 10 mm maximum 30 mm maximum 50 mm maximum 80 mm maximum

Courbe Pas plus de 1 % sur la longueur
Courbure

Ressort Pas de raccourcissement de 1X sur la longueur


